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LABORATORII]M ANALIZ CHEMICZhł-YCH dlaPRZEMY§ŁU
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tellfax {32) ż97- 68-55
tel,. (32) 263 - aa - 22

tel. 697 615 833
Ń2a 2498 0000 8402 ał23 7ż22

42-

NIP:644_190_90-04
Konto: PKO BP Oddział Sosnowiec 58

ta Zmada

NR: 1319 12023
Numer identyfikacyiny próby 1319
zleceniodawca EN 22 Sp. z o.o

00- 511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31

Opis próby PROBA WĘGLA
ECoNolwy

Data pobrania próby 22.a8.2a23r
Data do star czerLua próby 22.08.2ł23r

Dąbrowa Górnicza dn, 23 .08.żOż3r
SPRAWOZDAME Z BADAŃ

Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do próbki pobranej i dostarczonej przez
przedstawiciela zlecającego Strona 1 z 1

WYNIKI BADAŃ DO§TARCZOF{EJ PRÓBKI

Rodzaj oznaczenia Metoda
badawcza J.m Wynik
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Wilgoć analiĘczna Wu PN ISO 589;2006 % 5,40

Popioł Au PN-ISO 1171..żOa2 % 5,37

Ciepło spalania Q.u PN ISO 1928:2a2a kJ/kg ?8760

Czgści lotne Vu PN-G-04516;1998 %

Siarka całkowita S,u PN-G-04584:2001 % 0,43
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Wilgoć przemtlĄąca W'o PN-ISO 589:2006 % 4,6a

Wilgoć całkowita Sy'', PN-ISO 589:200ó V" 9,75

Popioł § PN-ISO 117l.2aaż % 5,12

Wartość opałowa a'i PN ISO 1928:ża20 kJ/kg ż6194

Części lofire V' PN-G-04516:tr998 Ył

Siarka całkowita S', PN-G-04584:ża01 o/-/0 0,41

Części lotne Vduf PN-G-04516:1998 oń
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Formularz obowiązuje od dnia: 01.02.2009r
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