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§PRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR: 152712023

Dąbrowa Górnicza dn.02.!a.2aż3 r
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Numer identyfi kacyj ny próby 1521
zleceniodawca EN22 Sp.z o.o

00-511 'lVarszawa

ul. Nowogrodzka 31

Opis próby PROBA WĘGLA
§UPERGROSZEK EKONOMY

Data pobrania próby 29.t9.2aż3 r
Data dostarczeńapróby 29.a9.2023 r
Przedstawione wyniki odnoszq się wyłqcznie do próbki pabranej i dostarczonej przez

WYNIKI BADAŃ DOSTARCZONEJ PRÓBKI
Rodzai oznagzenia Metoda badawcza J,m Wvnik
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Wilgoć analiĘczna W' PN -ISO 589 ;2006 % 6,00

Popiół Au PN-ISO 117|żaa2 % 4,05

Ciepło spalania Q,u
PN-G-04513:1981
PN ISO 19ż8:żOilż kJ/kg 29ż53

Czgści lotne \r PN-G-04516:1998 %

Siarka całkowita S,u PN-G-04584:2001 %
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Wilgoć przemijająca'W' 
"*

PN-ISO 589:żOa6 % 5,00

Wilgoć całkowita W t PN-ISO 589:2006 % 10,70

Popiół § PN-ISO I17I..2aOż % 3,B5

Wartosc opałowa a't
PN-G-045i3:1981
PN ISO l92*:2tl{l2 krkg ,2ń521

Części lotrre V' PN-G-04516:1998 V.

Siarka całkowita S', PN-G-04584:2001 %

Części lotne Vduf PN-G-04516:1998 %
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Formulałz obowiązuje od dnia: aL.02.2aa9r


